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Maßnahmen zur Reduktion von teil- und polyfluorierte n Tensiden in 
Galvanikabwässern

-Elektrochemischer (P)FT Abbau-

Ein Förderprojekt des Umweltministeriums 

Baden-Württemberg

(Projektnummer: 282/2009)
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PFT = Per Fluorierte Tenside= Substanzklasse
Bekanntester Vertreter : PFOS = 
Perfluoroktansulfonsäure

Eigenschaften: thermodynamisch und kinetisch stabil ;            
pbt (persistent; bioakkumulierbar; toxisch) 

Verwendung :   Als Netzmittel in der Galvanik (Texti lindustie; 
Feuerlöschschäumen; Bodenbeläge; Fotographie etc.)
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Technologien im Vergleich
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Galvanik

Sammel-
Behälter

B15
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neutralisation
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PFT Filteranlage
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Implementierung A-Kohle Anlage
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Elektrochemischer PFOS Abbau mit unterschiedlichen 

Anodenmaterialien bei 2 A/dm 2
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Elektrochemischer PFT Abbau
- Anodenmaterialvergleich-
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Elektrochemischer PFOS Abbau bei 60°C in 
Abhängigkeit von der Stromdichte

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0 50 100 150

Zeit in min

cP
F

O
S

 in
 µ

g/
l

2 A/dm2

1 A/dm2

3 A/dm2

60 °C

Elektrochemischer PFT Abbau
- Abhängigkeit von der Stromdichte -
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- Aufbau und Komponenten -
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- Fließdiagramm der  PFT Elektrolyseanlage -
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PFT Abbau in 2 h > 90%

500 Liter Chargenbetrieb
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� 8,5 g  F- in den Waschflaschen gefunden

� entspricht 14690 µg PFOS

� Abbau (max.) = 14700 µg PFOS (99,99%)

� Fluor entweicht gasförmig als HF

� verdrängt von stärkerer Säure (H2SO4)

Pufferkurve HF/F -
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Reaktionskinetik 
- Temperaturabhängigkeit -

Elektochemischer PFOS Abbau in Abhängigkeit von der Temperatur; 

Stromdichte = 1 A/dm 2
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k40 = 0,0058;  t1/2 = 120 min
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t1/2= ln2/k = 0,693/k
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- Reaktion 1. Ordnung -

C8F17SO3
- + 8,5 O2 � 17F- + 8 CO2 + SO4

2- anod. Oxidation
dc/dt = - k c

dc/c = - k dt | �

ln c t – ln c0 = - k t   

ln (ct/c0) = -k t | ex

c t = c0 e - k t

y = -0,0208x
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Elektrochemischer PFOS Abbau bei 1 A/dm 2 und 50°C
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Die Bestimmungsmethode zeigt 
in einem Bereich von 
0 – 35000 µg PFOS/L Linearität.

Analytik
- Photometrischer Schnelltest -



Dr. Andreas Fath 18

PFC Fachtagung
24./25. Mai 2011 
LfU München

Vielen Dank

Fragen ?Fragen ?


